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要 旨本研究資料は心材色を客観的に表現することを目的として，内外産有用木材 51 樹種と化

粧用単板 32 樹積の新しい材表面の色を，光電色彩計で測定し， 3 方法で表示した結果である。なお，

国公立林産関係試験研究機関協議会の「調色技術の開発に関する研究会」による材色測定値を参考の

ために加えて検討した。

これら 73 樹種(128 試料)の材色値は，試料の反射物体の三刺激値 X. Y, Z (JIS Z 8722 (1982)) 
を測定し. (1) JIS Z 8729 (1980) に規定されているうちの“L* ピド表色系による表示"と. (2) 
JIS Z 8721 (1944) の“三属性による表示(修正マンセノレ表色計による表示)"で表し，さらに (3) 
“色名による表示"として，日本色彩研究所の調査用カラーコードの色名に変換した。

材色の値(気乾)は L ・ a*b・表色系によると，明度 (Lつは針葉樹の場合に 60-85 の範囲で高

明度にあり，広葉樹の場合には 25-85 で広範囲にあった。一般的には赤味が増すと増加するどは

0-20 の範囲で，黄味が増すと増加する V 値は 1-50 の範囲であった。マンセル表色系での色相

(H) の範囲は 2.5 Y-9.0R で，色名は Pale reddish yellow から dark grayish brown までであっ
た。

3 樹種については分光反射率曲線を示した。
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1.緒言

木材の色は昔から人々に親しまれ，やすらぎと優しさと落着きを与える色とされている。

従来，材色は淡黄褐色，紅褐色というような視感による色名，慣用名で現されてきたために，同一木材

でもその表現に個人差があった。しかし，最近の色彩工学の発展と測色計の進歩に伴い，材色を客観的に

iJlIJ色することが可能となってきた 1・14) 。

材色測定は木材の樹種別，部位別など一般的な識別において，漂白，染色，着色の調色技術のために，

木工関係のプリント紙製造，人工銘木製造のために.また室内インテリアのために優良材色，化粧材色，

あるいは木材の変退色を他へ正確に伝達するために必要である。

材色を赤，黄，緑，青，紫の色相 (hue)，あざやかさの彩度 (saturation. 修正マンセル表色系の場

合にはクロマ (chroma))，あかるさの明度(lightness) の三属性をもっ色空間に当てはめてみると，

慣用名でいう淡茶色にあたる点を中心とした，ある範囲を持って存在していることになるが，その中で=心

材は濃色で辺材は淡色である。一般に木材の色とは辺材の色ではなく心材の色をいう場合が多く，各樹種

特有の色は材の抽出成分，特にフェノール類に関係している。これらの心材色については，近藤15) 善

本16) 今村17) 甲斐18) らの文献がある。

材色は光変色で経時変化をおこす。また，樹種の中には酸化酵素の影響で色が変化するものがあって，

伐採時期や製材過程のちがいで色が変化するものがある。この酵素は伐採後自然に活力を失うがもし酵素

が活力を持っている問に製材されると，新しく空気に触れた木材面の色は変化する 16)。以上のように材色

といってもその経歴により違いがあるが，内外産有用木材 51 種と化粧用単板 32 種について，ある安定し

た状態での心材色を新しい材表面で測定した。それらの損IJ色値を， L ‘ G ‘ b* 表色系による表示，三属性

による表示(修正マンセル表色系による表示)，色名による表示の三種類で示し，さらに材色の分光反射

率曲線を測定したので報告する。

1. 供試材料

試料・ A:

11.実験

試料 A は田種の内外産有用木材の材鑑((社)日本木材加工技術協会製，縦100x 横 70x 厚さ 12mm)

の心材部分と，別 lこコクタンを加えた 51 樹種である。試料は気乾材の表面をスーパー・サーフェーサー

(GS-18 型グランドスーパー・サーフェーサー(竹川鉄工 K.K.)) で切削し，新しい材面を測定面とし

fこ。

試料・ B:

試料 B は 32 樹種の化粧用単板(縦 80x 横 50x 厚さ 0.6mm) で これらを合板(縦 105 x 横 80x 厚

さ 5mm) の上に，酢ビ(ボンド)で接着し，その表面をスーパー・サーフェーサーで切削した。

試料・ C: 参考データの木材

これは，国公立林産関係試験研究機関協議会の“調色技術の開発に関する研究会2)" において，“樹種

別による表面化粧的な分野で使われる木材の色調の調査ゆで測定した木材 26 樹種 (45 試料)である。
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2. 材色の混1)定方法および表示方法

2.1. L ホ a*b* 表色系による測定および表示 (三刺激値x. y , Z から L ・ ， aペド値へ)

日本工業規格の JIS Z 8729 (1980) (L * α *b* 表色系および L*u*v・表色系による物体色の表示方法)

に規定する方法のうち L *a ・ b ・表色系による方法で測定し，表示した。

(L*a*b* 表色系は国際照明委員会 (Commission Internationa1e de 1'Eclairrage 略称 CIE) が

1976 年に推奨した知覚的にほぼ均等な歩度を持つ色空間である。〕

2.1.1. L 事正V 表色系の明度指数 (Lつ

JIS Z 8701 (2 度視野 XYZ 系による色の表示方法)に規定する三刺激値の Y を用いて，次の式から

求めた。

L * = 116 (Y / Y n)1I3 - 16 

ここに Y : XYZ 系における三刺激値の値

Y/Yη> 0.008856 

Yn :完全拡散反射面の標準の光による Y の値 Y=100

ただし ， L ・ α 市 b* 表色系および L*u*v* 表色系において L・を求めるとき ， Y / Yn が 0.008856 以

下の場合は，次の式による

L・ニ 903.29 (Y / Y n) Y / Y n 孟 0.008856

2.1.2. L * ピ b本衰色系のクロマティクネス指数 a* ， b* 

XYZ 系における三刺激値 X， Y および Z を用いて次の式から求めた。

♂ = 500((X/XnY/3 ー (Y/Y n)1/3 X / X n > 0.008856 

b 傘= 2∞ ((y/yn Y/3_(Z/Zn)1/3 Y/Yη> 0.008856 ・ H ・ H ・ ..(1)

Z/ Zn > 0.00鴎56

ここに X , y , Z: XYZ 系における三刺激値

X n, Y n, Zn: 完全拡散反射面の XYZ 系における三刺激値

X/Xn. Y/Yn または Z/Zn に 0.008856 以下の値のものがある場合は，式 (1) の対応する立方根の項
16 _ _n_ ". ,.., 16 ~... _ _n_ ,_ ,_, 16 

を 7.787 (X/ X n) + �ﾍ�' 7.787 (Y /Yρ+ Ú6 または 7.787 (Z/Zn) + 百百に置き換えて計算する。

2.1.3. 安全拡散反射面の標準の光による三刺激値および色度座標

表 l に標準の光 C による三刺激値および色度座標を示す。

2.1.4. 測定法

測色は，デジタル測色色差計算機・ AUD-SCH-3

型 (o-d 方式)， (スガ試験機 KK 製)で試料照射

面積はゆ 30mm の円で行った。

測色色差計算機の光学系の構造を図 1 に示す。

これはハロゲンランプからの光がレンズを通り，

ピンホールに集光後， レンズを通り平行光線で試料

面に対し垂直方向から入射する。そしてこの拡散反

射光を積分球で集積して受光系で受ける型である。

試料の測定は，試料の表面をスーパー・サーフェ

ーサ(グランド・スーパー・サーフェーサー)で切

表1. 完全拡散反対面の標準の光による三

刺激値および色度座標201

標準の光
三刺激値および色度座標の種類ト一一一一

C 

Xa I 阻 072
2 度視野 XYZ

I Ya I ]J∞.αxl 系による場合 I ' a I 

I z. I 四 225
備考との表の数値は，波長 380-780nm を

5nm おきにJIS Z 8701 , JIS Z 8728 お
よびJIS Z 8720 (測色用の標準の光およ
び標準光源)の表の数値を用いて計算し
f二。
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計算機 本体 O-d方式
光学系

ピンホール レンズ

光源ランプ

反射鏡

o-d方式光学系(積分球方式)

図 L デジタル測色色差計算機 AUD-SCH-3 型(スガ)

受光台

削後，木材の繊維方向を試験機に対し水平方向に試料台において行った。柾目面，板目面ともに色に濃淡

のある場合にはゆ 30mm の測定面内に濃淡を収めた。コクタンの濃色部分と淡色部分の測定は試料照射

面積ゆ 5mm 用の集光レンズを用いて別々に行った。

2.2. 三属性による表示(修正マンセル表色系による表示)

日本工業規格の JIS Z 8721 (1944) C三属性による色の表示方法)により，色相・ Hue C1Ð，明度・

Value (V) ， 彩度・ Chroma (C) の色知覚の三属性で材色を表示した。値は X， y , y の値から求め

fこ。

2.2.1. 色相，明度，彩度の表示記号

色相 H は，図 2 に示すように，明度および彩度が一定な色相環を色相知覚の差が等歩度になるように

分割して (N 5 の背景)，その環IC数字を付けて表す。

明度 V は，無彩色を基準とし，図 3 に示すように，理想的な黒を 0，理想的な白を 10 として，その聞

を明るさの知覚の差が等歩度となるように分割して (N 5 の背景)図 3 に示す記号および数字によって表

す。

彩度 C 'i，色相および明度が一定な色の配列を，図 3 に示すように，無彩色を O としたさえかたの度
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口
園

/もパ/合 A /4 /s /6 /, ---. 
(彩度記号)

図 2. 色相環の分割19)

図 3. 等色相面における明度及び彩度の配列19)

合いの増加にしたがって，等歩度に順次1， 2, 3，・…・として (N 5 の背景)，図 3 に示す記号および数

字によって表す。

2.2.2. 三刺激値および色度座療の値

色度座標 X， Y および物体色の刺激値 Y は JIS Z 8701-1971 (2 度視野 XYZ 系による色の表示方法)

に従い求めた。

反射物体の色の三刺激値は次の式による

反射物体の色の三刺激値

X=K宮 8 0.) x ( λ)R (À.) 
380 

Y=kgsωpω R 0 ,) 

Z=K 雪 S(λ) z (λ ) R 0 ,) 

Kl∞ -

g sωpω 

ここに 8(λ) :標準の光の分光分布の波長 A における値(1)

x (λ) : 

タ (λ): } XYZ 表色系における等色関数の値

z ( λ) : ' 

R(').) :試料の分光立体角反射率

ただし，重価係数 80，)主0.)， S (え)矛 0，)， 8 0.)丑0.)の値は， JIS Z 8701 の付表 l の 10nm おき

の値または 5nm おきの値を用いる。
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注([) JIS Z 8720 C測色用の標準の光および標準光源)に定める標準の光 C の値

備考三刺激値の Y は，視感反射率に相当する

XYZ 表色系の色度座標 X， y , z は次の式により計算する

色度座標の計算方法

一Z

一Z

一Z

一
+
一
+
一
+

X
一Y
Y
Y
Z

一Y

一
+
一
!
?
一
十

一X
E

一x

x

v

d

Z

 

ここに ， X , y , z: XYZ 表色系における色度座標

X , Y,Z: XYZ 表色系における三刺激値

次に，明度 V は物体色の三刺激値の Y を Y% になおし， JIS Z 8721 (1964) (三属性による色の表

示}j法)の付表 2 の色票系の基準(無彩色)から求めた。色相 H Chue) と彩度 C Cchroma) は ， X , Y 

の直線座標系による色度図(図 4) JIS Z 8721 の付図 1-9 の全紙大図によって補間法，または補外法に

より求めた。なお照明は標準の光 C (表 1) である。

表 2. 色相の分類(色研) 21 ) 

基本分類(圏別) 大 分 類 (系別) 系別略号

PINK pink range ピンク系(ローズ) PI 

RED red range 赤系 R 

ORANGE orange range オレンジ系 。

BROWN 
beige range ベージュ系 BE 
brown range ブラウン系 BR 

YELLOW 
yellow range 黄色系 Y 

gold range ゴー jレド系 GL 

OLIVE 
olive range オリーブ系 OL 
olive green range オリーブグリーン系 OLG 

YELLOW GREEN yellow green range 黄緑系(リーフ) YG 
GREEN green range 緑系(フイトグリーン) G 

BLUE GREEN blue green range 青緑系(ターコイズ) BG 
sky range スカイ系 S 

BLUE blue range 青系 B 

dark blue range 紺系 DB 

VIOLET 
lavender range ラベンダ一系 LA 
violet range 青紫系 V 

PURPLE 
lilac range ライフック系 LI 

purple range 紫系 P 

RED PURPLE red purple range 赤紫系(ワイン) RP 

WHITE white range 白系 w 
light gray range 明るいグレイ系 ItGY 

GRAY medium gray range グレイ系 GY 
dark gray range 暗いグレイ系 dkGY 

BLACK black range 黒系 BK 
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図 4 三属性による色の表示方法

JISZ 8721 (1964) の付図 1-9 のうちの 2 図
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5Y 

図 5. 色相の分類図21)

(色相圏別・系別の分類図)

表 3. トーンの分類(色研)211 

大 51lJ 中 日IJ

トーンの系 カラーコードのトーン別 トーン記号(コード番号)

pale p (71 

TINT light lt (41 

bright b (21 

PURE vivid v (11 

SHADE 
deep dp (31 

dark dk (61 

MODERATE moderate d (51 
CdulD 

light grayish ltg (81 

GRAYISH 
grayish (91 g 

WHITE white W Ul1 

light gray ItGY 日2

GRAY medium gray GY U3l 

dark gray dkGY U4I 

BLACK black BK 日日

2.3. 色名による表示

9G 

IOG 

細 別

系統色名のトーンの形容詞

pale うすい

light あさい

bright あかるい

vivid さえた

strong つよい

deep 乙し、

dark くらい

soft やわらかい

dull iL};~~、

light grayish 明るい灰みの

grayish 灰みの

dark grayish 暗い灰みの

white 白

light gray 明るいグレイ

gray グレイ

dark gray 暗いグレイ

black 黒

色名による材色の表示は日本色研調査用カラーコードの色名 21)で表示した。

測色値の色名への変換は次のようにして行った。
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図 6. 調査用カラーコード改訂版区分図21)

まず，三属性による材色の表示(修正マンセル表色系) (2.2) の色相 (I{)， 明度 (V)， 彩度 (C) の

値から， (財)日本色彩研究所製調査用カラーコード 21)の色相圏別・系別の分類図(図 5) と調査用カラー

コード区分図(図 6 (1) - (3)) を用いて基本色名をきめ，次にトーンの細別分類図(図 7) と色味の形容

詞の色相の傾きに関する形容詞(表 2-表 4) から修飾語をきめて，日本色研調査用カラーコードの色名

として表示した。
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2.4. 分光反射率曲線の測定

ヒノキとスギ(吉野産の板〕と， ウダイカンパ(北海道産の単板)の新しい材表面を，分光光度色彩計

で測定した。

分光光度自主計は， 607 型日立カラーアナライザ(目立製作所製)で， これは分光光度計と 057 型 X-y

記録計と電卓システムインターフェイスとからなっており，試料照射面は 20x 26mm の角である。試料
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図 6. (つづき)

の測定は，試料を木材の繊維方向が試験機に対し水平方向になるように試料台に置いて行った。

III. 結果

試料・ A の内外産有用木材と試料・ B の化粧用単板の，計測値から得た各種測色値について表 5 に示

す。同時に試料・ C として国公立林産関係試験研究機関協議会の“調色技術の開発に関する研究会"で
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し IGHT

GRAY Ilighl g町Ish

GRAY 

graylsh 

moderate 

(dull) 

strong 

図 7. トーンの細別分類図21)

表 4. 色みの形容詞(色研)211 

色相の傾きに関する形容詞 略記号

赤みの reddish r 

黄みの yellowish y 

緑みの greenish g , 

青みの bluish b 

紫みの purplish p 

ピンクみの pinkish pl 

ブラウンみの brownish br 

オリープみの olive 01 

(各色相の中心) (middle) ロ1

行った“樹種別による表面化粧的な分野で使われ

る木材の色調の調査2) "のデータを参考のために

記載した。試料 A，試料 B の木材表面は l 枚切

削した新しい面であるが， C の場合の測色面は

新しく切削した面とは限っていない。なお，基本

値として三刺激値 XYZ を示した。

1. L 事ピr 衰色系による材色値

1.1. 明度 (L* ) 

明度 L* 値は表 5 に示したが，それらの範囲は

図 8 に示すとおりで，針葉樹の場合の Lホ値は国

産材では 60.0-84.0 の聞に，外国産材では 60.0

-79.9 にあり， C グループを含めた全体をみて

も 60 台以上であった。広葉樹の場合には国産材は 55. 0-83. 0 (C グループを入れた場合は 45.0-)，外

国産材は 25.3-79.9 で，その範囲は広いことがわかった。

これらの内訳は，針葉樹の場合の国産材の A グループでは，最大が 83.8 のアカマツで，最小は 68.9

のカラマツで， B グループの単板の場合には，最小が 60. 7 のスギであった。ついで，外国産材の A グ
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産関係試験研究機関協醜舎の研究全)で測定 L t.二木材

図 8. 材色 (L*a*b* 表色系による明度 L*)

ループの場合に最大が 78. 7 のシトカスプルースで最小は 64.8 のベイスギであった。広葉樹の場合の国産

材の最大は A グループでは 79.2 のシナノキで，最小は 61. 0 のホオノキであり， B グループの最大は 82.2

のシナノキで最小は 58.8 のオニグルミであり，参考としての C グループの場合の最小は 49.5 のアサダ

であった。外国産材の場合には A グループの最大が 76目 3 のラミンで最低は 25.3 のコクタン(濃色)で

あった。

次に， L・の階級別に G ‘ b* 値を図 9 に示した。 C グループの明度がいくらか低いのは，表面が切削直

後の新しい面でないことも影響していると考えられる。

1.2. クロマティクネス指数 (aホおよび b勺

G事値は A ， B 試料の最大がプビンガで最小はアカマツ，エゾマツで， b* 値の最大はケヤキで(ただ

し C グループを入れるとキハダ)最小はコクタンで，全体の樹種の値は α$ 値が 0-17 で b皐値が 1-37

(C グループでは 50) の聞に含まれることがわかった。

1.3. L 事 a*b‘衰色系による材色

試料 A および B グループに， C グループを含めた全樹種の測定値を，図 10 の G ・ V 色度図上に示し

た。 L* 値は各 α * b 事点に略号で印した。

2. 三属性による表示(修正マンセル衰色系による衰示)

表 5 に試料の XYZ 表色系から変換した，三属性による表示 HVIC の値を示す。なお，心材色の H， V, 
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-イタヤカヱデ 6

-G シウリザクラ 5

.~スギ 7
C ミズメ 6 ， 5

アビトン 5 Cスギ 6.5
.・

-スギ 7

-C イタヤカエデ 6.5

アカマツ 8. 
. 
エゾ7ツ 8

・シナノキ 8. 
トドマツ 8

25 

20 

b* 



. 
プピンガ 4.5

キリ 6.5 ・セベチル 5.5

- c イタャJェテ 7.5 ・ c オこグ川ら-C ハリギリ 7.5

. 
ダークレ y ドメラム"テ 5-C ノグJレミ 6.5

. 
こ1ーギニアウォ ルナ y ト 5

苫
守
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闘
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泊
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まδ
蓮
険
菌
(
加
料
込
円
主
)

日(明度)値の略号

L *(1) 
日(明度)

略号

2.5 25.00 - 29.99 

3 30 . 00 - 34. 99 

3.5 35.00 - 39.99 

4 40.00 - 44.99 

4.5 45.00 - 49.99 

5 50 . 00 - 54: 99 

5.5 55.00 - 59.99 

6 60.00 - 64.99 

6.5 65.00 - 69.99 

7 70.00 - 74.99 

7.5 75.00 - 79.99 

8 80.00以上

-C ネス'コ 6.5

. 
ブラ yクウオールナ y ト 4

-インデイアンロ スウ y ド 3

• 4 

コクタン(淡)

. 
7ラジリアンロ -Ã ウッド 3

-C キリ 6.5

. 
コクタン 3

15 

10 

5 

- コクタン(漉) 2.5 
J.. 

I ・・ ・・・o 5 10 15 20 25 

N
N
H
 

C: 試料C グループ

材色 (L*a*b* 表色系による表示)

注)a*.b*:Lホ♂ b* 表色系のク口 7テイクネス指数，数値:明度 L* 値の略号，

図 10.
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供 試 キオ ※ l ※ 2 L主主*二♂ユ2b* 表色系による 三属性による表 三刺激値22)
表示!O) 弓ミ 色名(色彩研色調名査用)2 カ試料の 測表定面 ラーコードの 1) 

科 名 樹種
樹 種 名 記号 L* a* b* H V/C X Y Z Nu 

Cupressa- charrlaeEcIy1pdlα~ns dull yellowish orange , 
ceae 1-1 obt凶α A ① 73.98 8.25 30.67 8.6 YR 7.2/5.1 dull reddish yellow 48.75 46.回 28.47
(ヒノキ科) ヒノキ

針 。ぬmaeEcnyPdaris dull yellowish orange 
1-2 obtusa Endl. C奈良 ② 78.20 7.70 25.56 7.6YR 7.7/4.4 55.5 53.5 37.8 

ヒノキ

CharyzaeEcyI1pdla. r-is dull yellowish orange 
葉 1-3 obtωα B ① 76.13 7.30 26.12 8.1 YR 7.5/4.3 51.回目.10 34.52 

ヒノキ

ChαrnaeCEEP1dalr. is light yellowish brown 
樹 2 pサisワVラ'era B ① 68.42 10.06 30.22 7.6 YR 6.7/5.1 41.02 38.55 22.65 

Thuja standishii dull orange 
3 Carr. C岩手 ② 65.24 10.70 15.即 3.1 YR 6.4/3.6 36.83 34.32 28.30 

国
ネズコ

STiheubj.op& sis dolabrata dull reddish yellow 

4 Zucc. var. A ① 73.12 5.16 25.66 9.5 YR 7.2/4.1 46.28 45.35 30.96 Hondai Makino. 
産 ヒノキアスナロ(ヒノて)

Pinaceae Abies sαchalinensis grerdodyiissh h yellow , dull 
(マツ科) 5-1 Fr. Schm. A ① 82.53 1.03 23.91 1.7Y 8.1/3.5 yellow 印.53 61.29 45.92 

材 トドマツ

Abies sαchαlinensis beige 
5-2 Fr. Schm. C北海道 ② 79.48 3.25 21.64 0.1 Y 7.8/3.3 55.9 55.7 43.1 

トドマツ

Larix leptolepis 
① 

light yellowish brown 
6-1 Gordon A 68.93 9.63 30.04 7.7YR 6.7/5.1 41.印 39.25 23.28 

カラマツ
一」

色損リの材木周有産外内表 5.



去
、
千
岡
市
叫
迫
決
意
S

差
問
菌
(
脳
外
弐
)

-
N
N
ω
|
 

表 5. (つづき)

供 試 材 ※ l 難 2 L三邑*1aF句20}*表色系による 三属性による表
色名(色彩研調色査名用)2 カ

三刺激値221
表不 刀三

試料の 測表定面 ラーコードの 11 

科 名 樹種
樹 種 名

記号 L* a* b* H V/C X Y z No. 

Pinace科ae Larix leptolepis dull yellowish orange 
(マツ ) 6-2 Gordon C北海道 ② 69.28 12.40 29.24 6.2 YR  6.8/5.3 43.0 39.7 24.1 

針 カラ 7 ツ

Larix leptolepis dull orangb e, light 
6-3 Gordon C山梨 ② 65.78 12.E氾 27.78 5.6 YR  6.4/5.3 yellowish brown 38.2 35.0 21.4 

葉 カラマツ

Picea jezoensお
① 

grerdadyii; sh yellow , dull 
7-1 Carr. A 83.66 0.76 25.01 1.8Y 8.2/3.5 sh yellow 62.50 63.41 46.72 

樹 エゾマツ

Picea jezoensis 
C北海道 ② 

dull reddish yellow 
7-2 Cエaソrやrマ. ツ 77.13 4.75 24.92 9.4 YR  7.6/3.9 52.5 51. 7 36.8 

国
Pinus dens折ora

① 
pale reddish yellow 

8-1 Sieb. & Zucc. A 83.83 o. 田 26.21 2.1 Y 8.3/3.6 62.70 63.73 45.85 
アカ 7 ツ

産
Pinus densポora

C岩手 ② 
dull yellowish orange 

8-2 Sieb. & Zucc. 71.67 8.印 28.44 8.1 YR  7.0/4.7 45.25 43.13 27.45 
アカマツ

材
Pinus dens改ora dull reddich yellow 

8-3 Sieb. & Zucc. C岩手 ② 78.91 2.釦 30 印 1.2Y 7.8/4.5 54.76 54.72 34.80 
アカマツ

Pinus densポora
① 

light yellowish brown 
8-4 Sieb. & Zucc. B 66.82 10.81 28.23 6.7YR 6.5/5.0 39.00 36.40 22.20 

アカ 7 ツ

Tsuga sieboldii 
A ① 

dull yellowish orange 
9 Carr. 73.03 7.07 24.58 8.3 YR  7.2/4.2 46.82 45.21 31.63 

ツガ



1
1
N
N
K
F
1
1
 

葉
山
神
兄
嫁
獅
割
減
難
時
滅
ω
ミ
ー
却

表 5. (つつ‘き)

供 試 キオ ※ L ※ 2 
L*a*b* 表色系による 三属性による表 三刺激値221
表示 201 示 19

試料の 測表定面
色名(色彩研調色査名用カ

樹種 記号
ラーコードの ) 21 1 

科 名
No. 樹 種 名 L* a* b* H V/C X Y Z 

Taxaceae TGXus cuZs1p14 idGtG dull orangb e , light 
(イチイ科) 10 Sieb. & Zucc. C北海道 ② 64.67 16.30 35.90 5.7 YR 6.3/6.6 yellowish browm 37.8 33.6 16.2 

針 イチイ

Taxodia- Cryptoπ!ena dull yellowish orange 
ceae 11-1 lスapキonica D. Don A ① 70.34 10.40 26.92 6.9 YR 6.9/4.9 43.92 41.24 26.77 

葉 (スギ科)

Cryptomer 
C秋田 ① 

light yellowish brown 
11-2 Jアapキoタnica D. Don 68.55 9.50 25.34 6.9YR 6.7/4.5 41.03 38.73 25.81 

樹 スギ

11-3 
Cryptomeria 

C岩手 ② 67.43 9.35 25.22 6.9 YR 6.6/4.4 
light yellowish brown 

lスaplキonica D. Don 39.37 37.17 24.62 

国
Cryptomeria 

C岩手 ② 
dull orange 

11-4 lスαpギonica D. Don 66.88 13.30 19.84 3.0 YR 6.5/4.4 39.85 36.43 27.47 

産
Cryptomeria 

C福島 ② 
dull yellowish orange 

11-5 Jスapキonica D. Don 70.14 9.35 26.30 7.3 YR 6.9/4.7 43.2 40.9 26.9 

材
、ーノ Cryptomeria dull orange 

11-6 lスαpギonica D. Don C福井 ② 70.69 12.15 21.22 4.2 YR 6.9/4.4 45.0 41. 7 31.1 

11-7 
Cryptomeriα 

C奈良 ② 69.36 9.15 24.36 6.8 YR 6.8/4.4 
dull yellowish orange 

1スaplキonicαD. Don 42.0 39.8 27.3 

Cryptomeria 
C徳島 ② 7.25 24.叩

light yellowish brown 
11-8 lスαpキonica D. Don 65 即 8.1 YR 6.4/4.1 36.51 35.03 23.59 
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表 5. (つづき)

供 試 材 ※ 1 ※ 2 L三三*ZtZ2F 表色系による 三属性による表 三刺激値221表示。} 刀主 色名(色彩研調色査名用カ
樹種 学 名

試記料号の 測表面定 ラーコードの ) 2D 
科 名 No. 樹 種 名

L* a* b* H VIC X Y Z 

五下Taxodia Cryptomeria dull yellowish orange 
ceae 11-9 ]apomca ギD. Don C富山 ⑨ 76.16 8.40 24.62 7.1 YR 7.5/4.3 52.3 回.1 35.7 

葉 (スギ科) 7スヤマス

樹 Cryptomeria light yellowish brown 

国
11-10 JミαpオoスniギcαD. Don C富山 ② 68.56 5.20 23.76 9.3 YR 6.7/3.7 39.6 38.7 26.8 

産 Crッptomeria light yellowish brown 

材
11-11 Jスap平onica D. Don B ① 印.71 11.29 24.55 6.2 YR 5.9/4.6 31.36 28.92 18.45 

Araucari- アAgガaチthスIS sp light yellowish brown 
aceae(ナン 12 A ① 65.25 8.17 29.43 8.5 YR 6.4/5.0 36.10 34.36 20.∞ 

針
ヨウスギ科)

葉
Cupressa- 。tamaecyparis dull reddish ysh ellow , 
ceae 13 lawsoniana Parl. B ① 73.22 7.30 28.88 8.8 YR 7.2/4.8 dull yellowish orange 47.20 45.50 28.即
(ヒノキ手ヰ) ベイヒ

樹
Chamaecyparis tai- dull reddish yellow 

14 wanenslS A ① 76.01 7.5/5.0 回.58 49.90 29.65 
Masamune & Suzuki 

外
タイヒ

TちuDjao plicata light yellowish brown 
35α} 33.76 22.72 

国 15-1 D. Don A ① 64.77 6.54 23.81 8.6 YR 6.3/4.0 
ベイスギ

産 Thu.上fdJOplicata light yellowish brown 
41.68 39.32 24.55 15-2 D. Don B ① 回.98 9.65 28.05 7.6YR 6.7/4.8 

材 ベイスギ 凶

ThuDja o plicαta 
① 6.5 YR 7.0/4.3 

dull yellowish orange 
45.42 42.釦 30.3615-3 D. Don B 71.49 9.78 23.67 

ベイスギ (B) 
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表 5. (つづき)

供 試 材 ※ 1 ※ 2 L*a*b* 表色系による 三属性による表 三刺激値221
表示 201 司王

色ラ名ーコ(色ー彩ド研の色調査名用)21カ) 試料の 表測面定
科 名

樹種 樹 種 名
記号

Lホ α* b* H V/C X Y Z Nu 

Pinaceae PseudotEsEE u的Fαr dull yellowish orange 
(マツ科) 16-1 menuesn 1:'"ranco A ① 71.69 9.回 29.22 8.0 YR 7.0/5.0 45.48 43.20 26.79 

針 ベイマツ

Pseudtieostsii ugFG r dull yellowish orange 
葉 16-2 menzLesn 1:' ranco B ① 72.36 8.49 26.25 7.7 YR 7.1/4.5 46.30 44.20 29.印

ベイマツ

樹 SベTasイruggツaカheterophyllα dull reddish yn eo llow , 
17-1 A ① 71.02 6.75 25.70 8.8YR 6.9/4.3 dull yellowish orange 43.67 42.22 28.38 

外 Tsugα heterophylla light yellowish brown 
17-2 Sarg. B ① 67.39 9.54 26.68 7.3 YR 6.6/4.6 39.40 37.15 23.70 

国 ベイツガ

産 Picea sitchensis dull reddish yellow 
18 Carr. A ① 78.79 4.03 25.67 9.8YR 7.7/4.0 55.10 54.57 38.印

材 シトカスブルース

Pinus radiαta dull reddish yellow 
19 D. Don A ① 75.印 5.17 28.39 9.6 YR 7.4/4.5 50.20 49.24 32.叩

ラジアータマツ

Lαrix gmelinii 
① 

dull reddish yellow 
20 Gordon A 69.43 6.68 32.22 9.6 YR 6.8/5.1 41.34 39.95 22.50 

ソレンカラ 7 ツ

Pinus koraiensis dull yellowish orange , 
21 Sieb. & Zucc. A ① 71.62 7.94 29.22 8.7YR 7.0/4.8 dull reddish yellow 44.98 43.10 26.71 

ベニ7 ツ

材面産広樹葉 Aceraceae Acer mono dull yellowish orange 
(カエデ科) 22-1 Maxim.エSデSD C北海道 ② 69.14 7.95 20.38 6.6 YR 6.8/3.6 41.3 39.5 29.8 

イタヤカ
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表 5. (つづき)

供 試 キオ 楽 l 楽 2 L*a*b* 表色系による 三属性による表 三刺激値221
表示 201 方言

色ラ名ーコ(色ー彩ド研の調色査名用)21カ} 

科 名 樹種 学 名
試記料号の 表測面定

Nn 樹 種 名 L* a* b* H V/C X Y Z 

Acerace科a)e 
Acer mono 

beige 
(カエデ 22-2 Mイ aタEヤ1mカ-エBデso C山梨 ② 76.41 7.05 18.94 6.3 YR 7.5/3.4 52.2 50.5 40.8 

広

Acer mono 
light yellowish 22-3 Maxim. エsプsp B ① 63.叩 12.41 26.99 6.2 YR 6.1/5.0 34.60 31.70 19.32 

イタヤカ brown 
葉

Araliaceae kNadkoapi maz pietE4S beizIOe W dull reddlsh 
(ウコギ科) 23,- 1 Na A ① 74.27 2.71 22.95 1.0Y 7.3/3.5 yel 47.17 47.12 34.48 

樹
ハリギリ(セン)

kNaaktoapi anω pictus 
23-2 Naka C北海道 ② 74.印 4.25 25.26 0.1 Y 7.3/3.9 dull reddish yellow 48.2 47.6 33.1 

ハリギリ(セン)

国
Nkaaktoapi max pzct凶

C岩手 ② grayish yellow 23-3 aKa 77.27 0.55 19.28 1.9Y 7.6/2.7 51.11 51.93 41.79 
ハリギリ(セン)

Nkdakoapi αnax pictus 
① dull reddish yellow 

産
23-4 1 B 72.23 4.19 24.75 0.2Y 7.1/3.8 44.58 44.∞ 30.50 

ハリギリ〈セン)

Betulaceae Alnus japomca yellowish brown 
(カノてノキ 24 Stend C北海道 ② 58.63 10.釦 25.侃 6.5YR 5.7/4.6 28.8 26.6 16.4 

t;1 科) ハンノキ

Betyla grossαSieb. 
C山梨 ② 

dull orange 
25 & Zucc. 67.38 12.15 21.12 4.2YR 6.6/4.3 40.2 37.1 27.2 

ミズメ

Betulα maximowic- light yellowish 
26-1 ziarza Rfンeノgミel A ① 61.71 11.88 25.01 6.0YR 6.0/4.8 brown 32.72 30 侃 19.10

ウダイカ (7カンパ)

Betula mαximowic- light brown 
26-2 nウaダnイaカRンeノgミe(lマカンノイ) C北海道 ② 63.45 12.30 23.26 4.8 YR 6.2/4.6 35.0 32.1 21. 7 
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表 5. (つづき)

供 試 材 ※ l 楽 2 L玉邑場4d手2V 表色系による 三属性による表 三刺激値221
表不 OJ 刀ミ

色名 (色彩研の色調査名用)2 カ試料の 測表定面 ラーコード 1J 

科 名 樹種
樹 種 名 記号

L* α * b牟 H V/C X Y Z Nu 

Betulaキc科ea)e Betula maximowic- ligh yber llowish brown , 
(カパノ 26-3 zウtaダnイaカRンeパge(マl カンパ) B ① 63.69 11.81 24.89 5.8YR 6.2/4.7 light brown 35.18 32.42 21.02 

広

SアOasサrtrgyダ. αjα:pontca brown 
27 C北海道 ② 49.52 14.90 20.90 3.2 YR  4.8/4.5 20.6 18.0 11. 5 

葉

Cercidi-
zCuoecrnccic.idumm カhツySiラleturn& ja- light yellowish 

phyllace- 28-1 b. A ① 62.55 12.77 28.05 6.3 YR  6.1/5.2 brown 34.02 31.05 18.28 
樹 ae c カツラ

(カツラ科)
Cercicduiwpl FEEblturno.z a- lbirg<ht yellowish 

28-2 ponicum Sieb. C北海道 ② 67.16 8.15 28.42 8.3 YR 6.6/4.7 own 38.6 36.8 22.4 

国
Zucc. カツラ

?芳野e Castaneα crenata beige 
29-1 Sieb. & Zucc. A ① 74.45 2.63 22.30 0.8Y 7.3/3.4 47.43 47.41 35.24 

クリ
産

Castanea crenata 
① 

light yellowish 
29-2 Sieb. & Zucc. B 65.14 5.74 23.63 8.8 YR  6.3/3.9 brown 35.23 34.22 23.20 

クリ
キオ

Fブαナg凶 crenαta Bl. light yellowish 
30-1 A ① 64.91 7.64 24.64 8.3 YR  6.3/4.2 brown 35.50 33.93 22.37 

FブGナ.gus crenata Bl 
C北海道 ② 

dull yellowish 
30-2 76.41 6.即 21. 86 7.5 YR 7.5/3.8 orange 52.1 50.5 38.3 

30-3 
Fブaナg凶 crenata Bl. 

C福島 ② 8.∞ 21. 86 6.9YR 6.4/3.9 
light yellowish 

65.39 brown 36.2 34.5 24.5 

一一一一
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表 5. (つづき)

供 試 材 ※ l 楽 L三三*1tF20V) 表色系による 三属性による表 三刺激値221

記試料号の
表不 刀言

色ラ名ーコ(色ー彩ド研の調色名査用)21カ} 
樹種 品すらー 名

表測面定
科 名 No. 樹 種 名

L* a* b* H VIC X Y Z 

F(フaJ5.ナa科ce)ae B914. erc凶 crispula
① 

light yellowish 
31-1 A 65.85 5.47 23.回 9.0 YR 6.4/3.8 brown 36.07 35.13 23.91 

広 ミズナラ

B914. ercus crzsputa 
C北海道 ② 

light yellowish 
31-2 66.40 5.30 24.42 9.2 YR 6.5/3.9 brown 36.7 35.8 24.0 

葉 ミズナラ

B914. ercus crispulα 
C岩手 ② 

beigiOeW , graylsh 
31-3 72.31 2.05 22.缶 1.3Y 7.1/3.1 yel 43.91 44.句 32.55

樹 ミズナラ

B9L 4ercus cr・ispula
B ① 

light yellowish 
31-4 64.92 6.63 24.92 8.9YR 6.3/4.1 brown 35.22 33.95 22.22 

国
ミズナラ

Quercus 
A ① 

dull reddish yellow 
32 rシnyラmカmシaefolia B1. 72.89 5.37 22.01 9.0 YR 7.1/3.6 46.∞ 45.∞ 33.38 

産
Hippocas- Aesculus turbinαtα dull reddish yellow 
tanaceae 33 B1. A ① 79.20 4.62 26.65 9.7YR 7.8/4.2 56.05 55.28 38.37 

材
(トチノキ科) トチノキ

) 

Juglanda- JMuagJ lαns sieboldiana graHyoiwsh l brown , 
ceae 34-1 xlm. C北海道 ② 54.16 8.75 18.84 6.1 YR 5.3/3.5 yellowish brown 23.6 22.1 15.7 
(クルミ科) オニクツレミ

JMuagxlaimns . siebotdiana yellowish brown 
34-2 . B ① 58.88 10.45 23.52 6.4YR 5.7/4.3 29.02 26.90 17.38 

オニグ/レミ

pbty Sic6αbr. yG strobila- light grayish brown 
35 cea Sie�. & Zucc. C島根 ② 68.56 4.60 18.12 8.6 YR 6.7/2.9 39.4 38.7 30.7 

ノグノレミ
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表 5. (つづき)

供 試 材 ※ l ※ 2 三L三*よGニ*2b* 表色系による 三属性による表 三刺激値22)
表示。} 弓主

色名(色彩研の調色査名周)2 カ試料の 測表定面
樹種 記号

ラーコード 1) 

科 名
Nu 

樹 種 名 L来 a* b市 H V/C X Y Z 

L(クaスurノaキce科ae) Cinnαmomum dull reddish yellow 
36 cクaスmpノhキor，αSieb. B ① 70.91 5.88 23.74 9.0 YR 6.9/3.9 43.20 42.侶 29.印

広

Legumino Maackia αmure回is
C北海道 ② 

yellowish brown 
sae 37 Ruヌpエr. & Maxim. 51.52 9.15 21.28 6.9 YR 4.9/3.8 21.2 19.7 12.7 

葉 (マメ科〉 イ ンジュ

Magnolia- TMhaugnnbo. tia obouata 
① 

grayish olive 
ceae 38-1 A 回.96 1.81 19.90 1.5Y 5.9/3.0 29.10 29.20 21.18 

樹 (モクレン科) ホオノキ

TMhaugI rzotmobouata light yellowish 
38-2 nb. B ① 62.42 4.35 22.18 9.9YR 6.1/3.5 brown. light gray 31.48 30.90 21.32 

国
ホオノキ brown 

Oleaceae 科) Fraxinus mand.shu- light yellowish 
(モクセイ 39-1 rica I.t u pr . A ① 66.82 6.65 24.15 8.5 YR 6.5/4.0 brown 37.72 36.40 24.66 

ヤチダモ
産

Fraxinus mand.shu- blirg<ht yellowish 
39-2 rica Rupr. C北海道 ② 63.54 6.50 23.74 8.7 YR 6.2/3.9 rown 33.4 32.2 21.5 

ヤチダモ
材

Fraxinus mand.shuト
39-3 ricαRupr. C岩手 ② 72.20 3.95 21.36 

ヤチダモ

FnシarオalxジdiinngEUelsshp. aethiι C島根 ② 
dull yellowish orange 

40-1 69.99 7.∞ 23.40 8.1 YR 6.8/3.9 42.2 40.7 28.7 

Fna raLzジiznngues lss,h aethm-
B ① 

dull reddish yellow 
40-2 69.22 4.44 21. 95 9.5 YR 6.8/3.6 40.30 39.65 28.82 

シオ
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表 5. (つづき)

供 試 材 楽 l ※ 2 表L*示t20V} 表色系による 三属性による表 三刺激値22)
弓主

色ラ名ーコ(色ー彩ド研の色調名査)用21カ} 試料の 測表面定
科 名 樹種

樹 種 名
記号 L* α * b* H V/C X Y Z No. 

Rosイaラc科ea)e Prun回 ssiori Fr. lsih ght brown.yellowi-
41 Schm. C北海道 ② 54.田 12.40 26.34 5.9YR 5.3/4.8 brown 25.2 22.8 13.0 

広 シウリザクラ

R(uミtaカcンea科e) Phellodendron am- dull reddish yellow 
42 uキrハe回ダe Rupr. C北海道 ② 69.71 4.30 49.92 1.3Y 6.8/5.9 40.9 40.3 18.5 

葉

Scropula- Paulownia tomen-
① 

light grayish brown 
r1(aゴceae 43-1 tosa Steud. A 68.40 5.11 18.97 8.4 YR 6.7/3.1 39.38 38.52 29.92 

樹 マノハ キリ
グサ科)

Paulownia tomerレ light grayish brown 
43-2 tosa S旬ud. C福島 ② 67.98 4.95 15.04 7.6 YR 6.6/2.5 38.7 37.9 32.2 

国
キリ

Paulownia tomerト light grayish brown 
43-3 tosa Steud. B ① 66.14 4.印 20.79 9.0 YR 6.5/3.3 36.1835.50 26.04 

キリ
産

Tiliacキe科ae) Tilia japonica d ull reddish yellow , 
(シナノ 44-1 Simk. A ① 78.30 3.釦 21. 45 9.6YR 7.7/3.5 beige 54.1653.7241.50 

シナノキ
材

Tilia japonica beige 
44-2 Simk. C北海道 ② 76.53 2.95 22.18 0.1 Y 7.5/3.3 回.8 回.7 38.2 

シナノキ

Tilia japonica 
① 

dull reddish yellow , 
Simk. B 82.22 1. 27 24.11 1.7Y 8.1/3.5 grayish yellow 印.0560.7045.22
シナノキ

Ulmaレc科ea)e 
Ulmusdωidiana 

light yellowish Planch vav. Japo司
45 nica Nakai C北海道 ② 63.70 5.45 21.62 8.9YR 6.2/3.6 brown 33.3 32.4 22.9 

ハルニレ
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表 5. (つづき)

供 試 材 ※ 1 ※ 2 表L*示t20V) 表色系による 三属性による表 三刺激値221
刀t

色名(色彩研調色査名用カ試料の 測表定面 ラーコードの ) 211' 
科 名 樹種 戸$ 名 記号 L* G 中 b* H V/C X Y Z Nu 樹 種 名

広
Ulmaceae Zelkova serrata light yellowish 
(ニレ科) 46-1 Makino A ① 66.04 6.38 33.10 9.8 YR 6.4/5.2 brown 36.印 35.38 18.78 

ケヤキ

葉 Zelkova serratα light yellowish 
46-2 Makino C岩手 ② 69.03 7.10 21. 36 7.5YR 6.7/3.7 brown 40.86 39.35 28.97 

樹
ケヤキ

Zelkova serrata dull reddish yellow 
46-3 Makino C富山 ② 75.67 3.45 37.22 1.3Y 7.4/5.6 49.6 49.3 26.0 

国
ケヤキ

Zelkova serrata light yellowish 
46-4 Makino C島根 ⑨ 67.16 10.65 31.96 7.5 YR  6.6/5.5 brown 39.4 36.8 20.4 

産 ケヤキ

キオ
Zelkova serrata light yellowish 

46-5 Makino B ① 62.27 11.83 31.34 7.3 YR  6.1/5.5 brown 33.40 30.72 16.42 
ケヤキ

Anacardia-
Dracontomelon mα. 

grayish brown ngiferor:n B1. 
ceae 47 ニューギニアウオール B ① 53.49 5.67 16.67 8.0YR 5.2/2.9 22.30 21. 50 16.20 

喜
(ウルシ科) ナット(ダオ)

Bombaca- Ochromα logopus dull yellowish 

首喜
ceae 48 Sw. A ① 72.23 8.23 21..33 6.9YR 7.1/3.9 orange 46.∞ 44.∞ 33.03 
(ワタノキ科) パルサ

Diptero- メAnルisサopワtera sp. 
① 

dull raddish yellow 
carpタaパceガae 49-1 A 70.67 6.69 29.26 9.4 YR  6.9/4.8 43.13 41.71 25.62 
(ブ
キ科)

Aメ nルisサopワterαsp. 
① 

dull yellowish orange 
49-2 B 69.朗 9.Cあ 29.64 8.0 YR  6.8/4.9 42.78 40.58 24.52 
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表 5. Cつつき)

供 試 材 ※ l ※ 2 L車a*b* 表色系による 三属性による表 三刺激値221

試料の 測表定面
表示 201 弓t

色名(色彩研調色査名)用2 カ
樹種 記号 ラーコードの 11 

科 名
No. 樹 種 名 L*αホ b* H V/C X Y Z 

Diptero- Anルisサop勺tera sp. 
① 

light yellowish 
carpaceae 49-3 メワ B 67.95 9.24 28.57 7.9YR 6.6/4.7 brown 40.叩 37.叩 23.14

広 (フタパガ
キ科)

Dipピuトrocarクpルusイsp. brown 
50 アン( ン) A ① 52.95 12.42 19.84 4.2 YR 5.1/4.0 23.28 21.∞ 14.34 

葉

Drプツobda(rカwpボsーsp. light yellowish 
51 カール (1J rf--)レ) A ① 56.32 11.61 23.22 6.0 YR 5.5/4.4 brown 26.51 24.23 15.42 

樹

Parashorea クplicata light yellowish 
52 Brandis ノ f チカン A ① 67.91 6.95 25.19 8.5 YR 6.6/4.1 brown 39.29 37.85 25.18 

外
(ホワイトセラヤ)

Shoreαsp. brown 
53 ダークレッドメランチ A ① 52.70 11.59 18.36 4.2YR 5.1/3.8 22.85 20.77 14.80 

国

産
Shorea negrose郎防

① 
light yellowish 

54 Foxw. B 66.67 9.83 22.93 6.2 YR 6.5/4.2 brown 38.51 36.20 25.26 
レッドラワン

材 ShoreαesaDJ . CRub- dull oranh gb e , light 
55 rosl ov A ① 65.43 10.21 22.39 5.6 YR 6.4/4.3 yellowish brown 36.96 34.59 24.26 

ライトレッドメランチ

品orea sp. CRiche- yellowish brown 
56 tioides) A ① 58.曲 ら.50 24.99 9.2YR 5.7/4.0 28.∞ 26.90 16.66 

イエローメランチ

Shorea sp. CAntho- dull reddish yellow 
57 shorea) A ① 73.94 5.63 28.25 9.6 YR 7.2/4.4 47.72 46.61 30.11 

ホワイトメランチ
」
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表 5. (つづき)

供 試 材 ※ 1 楽 2 Lさ主*主αEL*20伊} 表色系による 三示属191性による表 三刺激値221
表示

色名(色彩研調色査名用カ
樹種 学 名

試記料号の 表測面定 ラーコードの )211 

科 名 No. 樹 種 名 L* α * b均 H V/C X Y Z 

Ehenacキe科aeう Dios タpyン 9sSP.. 濃色部 25.26 0.25 1.38 4.39 4. 回 5.01 
(カキノ 58-1 A ① 

広 コク 淡色部 41. 72 6.45 12.62 13.04 12.32 9.68 

58-2 Dコ iクos.タpyンros Sp. B ① 32.伍 3.四 6.59 7.7YR 3.2/1.2 dark hrownish gray 7.56 7.38 6.82 

葉

Glニaoスcneチayeルst科rゴ-) 
mGounyksutyrz lus banca- dull reddish yellow 

59 A ① 76.16 4.11 31.76 0.5Y 7.5/4.8 50.70 田.14 30.33 
ラミン

樹 Juglanda- AYフ.gla間 nigra L. grayish hrown 
C唱ae 印 ックウォーJレナッ A ① 41.36 9.03 12.65 4.2YR 4.0/2.6 13.20 12.国 9.47 
(クルミ科) ト

外 Legumi- Acacia koa Gray light brown 
nosae 61 アカシア・コア B ① 54.53 15.06 26.15 4.5 YR 5.3/5.2 25.48 22.48 12.84 
(マメ科)

園
Dalborgia J，αtifolia grayish brown 

62 Roxh. B ① 34.釦 11. 48 8.51 9.4R 3.4/2.5 9.印 8.40 7.30 
産 インディアンローズウッド

Dalbergia nigra Fr. grayish brown 
材 63 Allem. A ① 34.94 7.71 5.83 10.0R 3.4/1. 7 9.21 8.47 8.14 
、、J ブラジリアンローズウッド

Guibourtia tessman- reddish hrown 
64 rブlii J. Leonard B ① 47.37 16.72 18.87 1.5 YR 4.6/4.5 19.10 16.30 10.90 

ピンガ

Microberlinia braz- yellowish hrown 
65 zavillensﾍ8 A. Chev. B ① 56.27 8.99 21.84 6.9 YR 5.5/3.9 25.82 24.18 16.02 

ゼプラ

Pterocarpus indicus reddish brown 
66 Willd. A ① 45.39 20.21 23.27 1.5 YR 4.4/5.7 18.12 14.82 8.31 

ナーラ(カリン)
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表 5. (つつ‘き)

供 試 キオ ※ L 楽 2 L*a*b* 表色系による 三属性による表 三刺激値221
表示2 刀τ

色名(色彩研調色名査用)2 カ
樹種 戸子孟~ 名

試記料号の 測表面定 ラーコードの 1) 

科 名
No. 樹 種 名 L* a* b* H V/C X Y Z 

Legumi- Sindorαsp{l セ light graHyoiwsh lsbh rborwc n , 
nosae 科 67 セベチ-)レ フρ ター)) A ① 59.92 8.42 19.14 6.6 YR 5.8/3.5 light yellowish brown 29.67 28.04 20.61 

広 (マメ ) 

Melasto- Dactylocladus light yellowish brown 
mataceンa科e) 68 stenostαcンhy(sMo1.lIin v. A ① 64.団 8.10 26.09 8.3 YR 6.2/4.4 34.58 32.90 20.73 

葉 (ノボタ ジョンコ ) 

Meliac沖ea4e) Swietenia macro- light brown 
(センダ 69-1 マph，ホyガllaニKーmg A ① 57.87 14.64 28.87 5.3 YR 5.6/5.5 28.97 25.82 14.10 

樹

Swietenia macro-
① 

light brown 
69-2 TZtbking B 56.29 15.51 25.印 4.0YR 5.5/5.3 27.45 24.20 14.34 

外
ガニー

M(フyトrtaceae Eucalyptus deglupta light brown 

国
モモ科) 70 B1. A ① 国.04 12.86 22.叩 4.9 YR 5.6/4.4 28.70 26.∞ 16.97 

カメレレ

産
Sapotaceae Pometia pinnαta light yellowish brown 
(アカテツ科) 71 Forst A ① 印.43 10.54 24.49 6.5 YR 5.9/4.6 30.82 28.印 18.23

マトア(タウン〉

材
72 Pニaヤtαトquium sトpーp. A ① 55.32 13.12 22.32 4.4 YR 5.4/4.5 light brown 25.83 23.24 15.05 一(ナ)

Verbena- 73-1 Tectonα grandis L. f. A ① 47.印 7.66 22.12 8.3 YR 4.6/3.6 yellowish brown 17.55 16.48 9.90 
ceae チーク
(クマツヅラ
科) 73-2 Tectona grandis L. f. B ① 回.45 9.85 24.19 7.3YR 4.9/4.6 yellowish brown 20.40 18.即 10.S幻

チーク

-
N
a
ー

注)※ 1 : A ・内外産有用木材. B ・化粧用単板
C ・“樹種別による表面化粧的なう子野で使われる木材の色調の調査(国公立林産関係試験研究機関協議会の研究会21) .で測定した木材

※ 2 測定表面 ①・表面切削後，直ちに測定 ②・担u定前の表面切削の有無が不明なもの
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C 値の分布を図 11 に示す。

っさに ， L 本 a* ド系の色度座標と三属性の H， V, C との関係をマンセル変換用カラーチャート

(SuGA) を用いて調べた。細かい点を読みとることはできないが， L *， αぺ b 本と H， V , Cの関係が

わかる。なお，材色の L 事， a 事 b 事値を H， V, C 値に， 1 枚の図で簡便に変換して読みとることのでき

る，材色の判定用チャートを作製した 23) ので，それについては別に報告する。

3. 色名による表示

色名は日本色研の調査用カラーコードによって調べ，その結果を表 5 に示した。 JIS 色名になおすと，

にぷい黄赤， にぶい黄，明るい灰黄などとなったが， JIS 色名が改正されるために採用しなかった。なお，

色研調査用カラーコードの色名の方が，現在の JIS 色名よりも細かく分類でき， しかも JIS 準拠である

オレンジ，茶， ピンク，オリープなどの慣用名が使われているために， JIS 色名などよりもわかりやすい。

表 5 から， ヒノキが dull yellowish orange であり， ミズナラが ligit yellowish brown，チークが

y巴llowish brown であり，ホオノキが grayish yellow であった。

L* α本ド表色系の値の代わりに用いるには，この分類では大まかすぎることがわかった。しかし，一

般的に材色として表すには色名が一番わかりやすL、。したがって，色名の分類をさらに細かくして，三刺

激値からコンビュータ処理で色名に変換できれば，色名で表すことは可能であろう。

4. 分光反射率曲線

ヒノキ，スギ，ウダイカンパの分光反射率曲線を図 12 に示す。

天然、素材である木材の色の分光反射率曲線は，特別のピークは無く，なだらかに下降するスベクトルを

示す。

要約

本研究資料は内外産有用木材の心材色を客観的に表現することを目的として，光電色彩計を用いて材色

の三刺激値x. Y, Z を測定し，その値を L 寧 a*b* 表色系による表示，三属性による表示(修正マンセ

ル表色系)λ，色名による表示の三種類のhら

材色の値 7花3 樹種 (α12勾8 試料)は L 移 α 事 b*噂表色系によると，明度 (L事〉は針葉樹の場合には 60-85 の

範囲で高明度であり， コクタンを含む広葉樹の場合には 25-85 で広範囲であった。一般的に赤味が増す

と増加する G事値は 0-20 の範囲で，黄昧が増すと増加する b準値は 1-50 の範囲であった。マンセル表

色系での色相 (H) の範囲は 2.5 Y-9. OR で，色名は pale reddish yellow から grayish brown ま

でであった。コクタンの濃色部分 (L・値が 25.26， α事値が 0.25，ド値が1. 38) の HVC 値は変換不

可能のため除いた。

木材の分光反射率曲線を測定した結果，そのスベクトルから木材が非常に複雑な色を呈していることが

確認された。

本報告を作成するにあたり，汲IJ色に関してご教示いただいた， (財)日本色彩研究所 平井敏夫先生に深

謝申し上けるとともに，材名に関してご助言をいただいた当場木材部須藤彰司材料科長と緒}j 健組織研

究室長に厚くお礼申し上げる。
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図 12 木材の分光反射率曲線
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